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  نسبة الإنتظام                      (%)   

 نسبة الشعيرات القصيرة          (%)   

  المتانة                        (جم/تكس)   

قراءة الميكرونير    (ميكروجرام/بوصة)

 متوسط طول النصف العلوى       (مم)

الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
 CATGO

مركز المعلومات والتوثيق
IDC

الصفة

        الخواص الطبيعية للأقطان المصرية
(تجاري) HVI وجھاز الميكرومات  مقاسة بجھاز
٢٠٢١ /٢٠٢٢ ٢٠٢١/٠٩/٢٢موسم ٢٠٢١/٩/١  حتى من

                 الأصناف للأقطـــــــان المصريـــــــةالصنف

٧٣,٧٧٩,٣٧٦,٦٦٩,٤
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٢٤٨٢١٥٢٠٨١٥١
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 عدد العقد /جرام                               

 Rd                       درجة الإنعكاس 

  b+                       درجة الإصفرار 

 النعومة الوزنية 

ثابت الغزل  

النسبة المئوية للنضج 

                  % ة الشوائب                
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   عدد العينات                    

محمد خضر / مھندس
رئيس مجلس الإدارة


