
         

جيزةBio cotton٩٥جيزة٩٢جيزة ٩٤ propagationجيزة٩٤ BCI PROPAGATIONجيزة ٩٤ BCIجيزة ٩٤جيزة ٨٦جيزةBCI٩٢جيزة٩٢جيزة٩٦جيزة ٩٣جيزة ٩٧جيزة٨٧جيزة ٤٥

٣٥,٣٦٣٤,٧٦٣٣,١٢٣٦.٩٠٣٦,٢٤٣٣.٧١٣٣,٥٧٣٣,٤٧٣٤,٢٧٣٤,٦٨٣٤,٥١٣٤,٤٣٣٣,٤٣٢٨.٩٥

٨٧,٦٨٧,٣٨٥,٥٨٨.٤٨٨.٣٨٧,٥٨٧.١٨٧,٢٨٧,١٨٦,٩٨٧,٦٨٧,١٨٧,٥٨٣

٥,٤٥,٤٦,٤٥.٤٥.٤٥,٧٥,٨٥,٧٥,٦٥,٥٥,٦٥.٦٦,٣٨,٢

٤٤,٠٤٢٤٣,٠٤٤.٣٤٧,٥٤٩.٢٤٧,٢٤٦,١٤١,٨٤٢,١٤٣,٣٤٢.٩٤٧,٣٣٦.٥

 متوسط طول النصف العلوى       (مم)

الھيئة العامة للتحكيم وإختبارات القطن
 CATGO

مركز المعلومات والتوثيق

IDC

الصفة

        الخواص الطبيعية للأقطان المصرية

٢٠٢١ /٢٠٢٢ ٢٠٢٢/٦/١٤موسم ٢٠٢١/٩/١  حتى من

                 الأصناف للأقطـــــــان المصريـــــــةالصنف

                               مقاسة بجھاز HVI وجھاز الميكرومات  (مناطق)

  نسبة الإنتظام                      (%)  

 نسبة الشعيرات القصيرة          (%)  

  المتانة                        (جم/تكس)  

ة ل ة ٣,٠٢٣,٠٥٣,٧٨٢.٩١٣,٩١٣.٦٨٣,٤٥٤,٤١٣,٧٠٣,٧٩٣,٦٣٣,٥٧٣,١٨٤.٠٢ق

٧١,٦٧٢,٩٧٤.٩٦٧.٨٧٦,٤٧٦.٦٧٧,١٧٤,٥٧٦,٧٧٧,١٧٩,٣٧٨.٢٧٧,٠٦٨.٩

٨.٧٩,٩٩,٠١٠.٩٨.٨٨.٦٨,٦٨,٨٨,٩٨,٩٩,٢٨.٩٩,٠١١.٨

٢١٩٢١١١٩٧٢٢٥٢٢٩٢٢٦٢٢٢٢٠٩٢٠٥٢٠٥٢١٤٢١٠٢٢٦١٥٣

٧١٧٥٧٤٦٥٧٧٧٤٧٣٨١٧٤٧٤٧٤٧٣٧١٧٩

١١٢١١٧١٤٣١٢٦١٤٧١٣٤١٣٣١٦٠١٤٤١٤٤١٤٤١٤٢١٣١١٤٩

٦,٣٦,٨٣,٩٥.٦٢,٩٤.٠٣,٨٤,١٣,٤٣,٤٣,٤٣,٣٣,٦٤,٢

٢٢٨٢٦٩١٤٨١٦٥١١٤١٤١١٦٦١٠٨١٥٧١٣٩١٥٥١٥٢١٧٨١٣٦

٥٣٠٣٦٧١١١٤٩٥٥٤٧٨٣١٣٢١٨٢١٢٧٧٤٣٨٤

USDA mode ملاحظة : الإختبار حسب نظام

   عدد العينات                    

مھندس / محمد خضر
رئيس مجلس الإدارة

(ميكروجرام/بوصة) قراءة الميكرونير   

نسبة الشوائب                 %           

عدد العقد /جرام                              

 Rd                       درجة الإنعكاس 

  b+                       درجة الإصفرار 

 النعومة الوزنية 

ثابت الغزل  

النسبة المئوية للنضج 


